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IX Международная конференция
«Лучевые технологии в сварке и обработке материалов»
Программа конференции

Одесса, Украина, отель «Аркадия»
9 - 13 сентября 2019 г.
Информационная поддержка:
· «Автоматическая сварка»
· «Современная электрометаллургия»
· BIULETYN Institutu Spawalnictwa
Программа конференции

Сентябрь 09, понедельник

10:00-16:00

Приезд, регистрация и размещение участников конференции

19:00-21:00

Прием по поводу открытия конференции

Сентябрь 10, вторник

09:30-09:55

Открытие конференции

09:55-11:10

Пленарные доклады

11:10-11:35

Кофе-брейк

11:35-12:50

Пленарные доклады

13:00-14:30

Обеденный перерыв

14:30-15:45

Пленарные доклады

15:45-16:10

Кофе-брейк

16:10-17:00

Пленарные доклады

Сентябрь 11, среда

09:30-11:10

Пленарные доклады
11:10-11:35

Кофе-брейк

11:35-12:50

Пленарные доклады

13:00-14:30

Обеденный перерыв

14:30-15:45

Пленарные доклады

15:45-16:10

Кофе-брейк

16:10-17:00

Пленарные доклады
Сентябрь 12, четверг

09:30-11:10

Пленарные доклады

11:10-11:35

Кофе-брейк

11:35-12:50

Пленарные доклады
13:00-14:30

Обеденный перерыв

14:30-15:45

Пленарные доклады

14:30-15:45 

Сессия стендовых докладов

19:00-21:00 

Дружеский ужин

Сентябрь 13, пятница

10:00-13:00
Круглый стол

«Новые разработки в области 3D лучевых технологий»
Закрытие конференции
Продолжительность доклада 25 мин (20 мин доклад и 5 мин обсуждение).
Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский (обеспечен синхронный перевод).

	Сентябрь 10, вторник

	Председатель – проф. Кривцун И.В.

	09:30-09:55
	Открытие конференции

	
	Вступительное слово академика НАН Украины Кривцуна И.В.

	
	Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины, Киев

	09:55-10:20
	Особенности формирования металлической структуры изделий из титановых сплавов, полученных 3D печатью с применением профильного электронного луча по технологии xBeam 3D Metal Printing

	
	Ковальчук Д.В., Мельник В.И., Мельник И.В., Тугай Б.А.

	
	ЧАО «НВО Червона Хвиля», Киев

	10:20-10:45
	Contribution to the welding of hot-rolled aluminum-lithium alloys by electron beam

	
	Drimal Daniel, Kasencak Martin, Kolenic Frantisek, Kramarcik Adam, Kovac Lubos

	
	PRVA ZVARACSKA a. s., Bratislava, Slovak Republic

	10:45-11:10
	Специализированное технологическое электронно-лучевое оборудование для реализации аддитивного процесса послойного изготовления изделий из металла с применением порошковых материалов

	
	Матвейчук В.А., Нестеренков В.М., Русыник М.О.

	
	Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины, Киев

	11:10-11:35
	Кофе-брейк

	11:35-12:00
	Лазерная обработка модифицированных керамических покрытий на основе оксида алюминия

	
	Яцкевич О.К., Девойно О.Г., Кардаполова М.А.

	
	Белорусский национальный технический университет, Минск

	12:00-12:25
	Электронно-лучевая плавка жаропрочных титановых сплавов 
системы Ti-Si-Al-Zr-Sn

	
	Ахонин С.В.1, Фирстов С.А.2, Северин А.Ю.1, Кузьменко Н.Н.2,
Березос В.А.1, Кулак Л.Д.2

	
	1Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины, Киев
2Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины, Киев

	12:25-12:50
	Оптимизация технологических параметров послойного формирования изделий из титанового сплава ВТ6 с помощью ЭЛС на основе математического моделирования

	
	Махненко О.В.1, Миленин А.С.1, Великоиваненко Е.А.1, Розынка Г.Ф.1,
Пивторак Н.И.1, Козлитина С.С.1, Дзюбак Л.И.1, Кандала С.М.1,
Ананченко Н.С.1, Ковальчук Д.В.2

	
	1Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины, Киев

2ЧАО «НВО Червона Хвиля», Киев

	13:00-14:30
	Обеденный перерыв

	
	

	Председатель – проф. Нестеренков В.М.

	14:30-14:55
	Отработка технологических операций лазерной сварки и лазерной наплавки элементов малогабаритных сопловых блоков жидкостных ракетных двигателей

	
	Шелягин В.Д.1, Бернацкий А.В.1, Сиора А.В.1, Шуба И.В.1, Набок Т.Н.1, 

Коваленко А.Н.2, Кирсанов Д.В.2, Миросиди Н.А.2

	
	1Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины, Киев
2ГП «Конструкторское бюро «Южное» им. М.К. Янгеля», Днепр

	14:55-15:20
	Modelling of Temperature Fields in Electron Beam Sintering

	
	Semenov O.1,2, Tkachuk V.2,3, Krivtsun I.1, Loboda P.3, Sysoev M.2,3, Olenchuk O.2, Abdulakh V.1

	
	1E.O. Paton Electric Welding Institute of NASU, Kyiv

2High Energy Technologies LLC, Kyiv

3NTUU «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv


	15:20-15:45
	Электронно-лучевая технология, как метод получения теплозащитных покрытий системы ZrO2-Y2O3 с хорошими функциональными характеристиками на различных типах металлических подслоев

	
	Куренкова В.В.

	
	ООО «Патон Турбайн Текнолоджиз», Киев

	15:45-16:10
	Кофе-брейк

	16:10-16:35
	Формирование расходуемых электродов из губчатого титана методом электронно-лучевого оплавления

	
	Ахонин С.В.1, Пикулин А.Н.1, Ерохин А.Г.2

	
	1Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины, Киев
2ГП «НПЦ «Титан» ИЭС им. Е.О. Патона НАН Украины, Киев

	16:35-17:00
	Laser Polishing of Welding Wire

	
	Synyuk V., Krivtsun I.

	
	E.O. Paton Electric Welding Institute of NASU, Kyiv

	Сентябрь 11, среда

	Председатель – д-р Шелягин В.Д.

	09:30-09:55
	Микроструктура сплавов титана BT20, полученных методом послойной электронно-лучевой наплавки с применением отечественных порошковых материалов

	
	Матвейчук В.А., Нестеренков В.М., Русыник М.О.

	
	Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины, Киев

	09:55-10:20
	Лазерное легирование серого чугуна карбидом вольфрама

	
	Девойно О.Г., Косякова И.М., Кардаполова М.А.

	
	Белорусский национальный технический университет, Минск

	10:20-10:45
	Гибридная лазерно-микроплазменная сварка нержавеющих сталей

	
	Кривцун И.В.1, Коржик В.Н.1,2, Хаскин В.Ю.2, Ло З.2, Цай Д.2, Хан Ш.2

	
	1Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины, Киев

2Китайско-украинский институт сварки им. Е.O. Патона, Гуанчжоу, КНР

	10:45-11:10
	Моделирование абляции материала при лазерном воздействии

	
	Костин В.А.

	
	Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины, Киев

	11:10-11:35
	Кофе-брейк

	11:35-12:00
	Адаптивное управление процессом лазерной сварки и наплавки деталей сложной формы при обеспечении геометрической точности траекторных перемещений

	
	Комбаров В.В.1, Цегельник Е.В.2, Аксёнов Е.А.2, Крицкий Д.Н.2

	
	1Научно-производственная фирма ООО «ХАИ-Инжиниринг», Харьков

2Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ», Харьков

	12:00-12:25
	Закономерности влияния параметров процесса выборочного лазерного плавления (SLM) на формирование единичного слоя из жаропрочного никелиевого сплава INCONEL 718

	
	Аджамский С.В., Кононенко А.А.

	
	Лазерные аддитивные технологии Украины, Днепр

	12:25-12:50
	Структура и свойства соединений алюминиевого сплава АА7056 Т351 выполненных электронно-лучевой сваркой

	
	Нестеренков В.М., Бердникова Е.Н., Клочков И.Н., Мотрунич С.И., Чайка А.А.

	
	Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины, Киев

	13:00-14:30
	Обеденный перерыв

	
	

	Председатель – проф. Сидорец В.Н.

	14:30-14:55
	Моделирование напряженно-деформированного состояния рабочих лопаток паровых турбин из титанового сплава при восстановительном ремонте с применением электро-лучевой наплавки 

	
	Махненко О.В., Кандала С.М., Ананченко Н.С.

	
	Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины, Киев

	14:55-15:20
	Состояние детальных исследований свойств канала электрической дуги в смеси газа с металлическим паром

	
	Жовтянский В.А.

	
	Институт газа НАН Украины, Киев

	15:20-15:45
	Дослідження лазерно-ливарного процесу виготовлення біметалів різного функціонального призначення

	
	Головко Л.Ф., Романенко В.В., Блощицин М.С., Салій С.С., Саленко А.О.

	
	НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Київ

	15:45-16:10
	Кофе-брейк

	16:10-16:35
	ЭЛС и термообработка экономнолегированных титановых сплавов
на основе β-фазы

	
	Ахонин С.В., Белоус В.Ю., Селин Р.В., Вржижевский Э.Л., Петриченко И.К.

	
	Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины, Киев

	16:35-17:00
	Устранение хампинг-эффекта при лазерно-дуговой сварке сталей повышенной прочности

	
	Хаскин В.Ю.1, Коржик В.Н.1,2, Цай Д.1, Хан Ш.1, Илляшенко И.В.2

	
	1Китайско-украинский институт сварки им. Е.O. Патона, Гуанчжоу, КНР

2Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины, Киев

	Сентябрь 12, четверг

	Председатель – проф. Ахонин С.В.

	09:30-09:55
	Влияния режимов импульсно-дуговой сварки на термические циклы и геометрические параметры швов и ЗТВ сварных соединений, выполненных высоколегированными сварочными материалами

	
	Позняков В.Д., Завдовеев А.В., Денисенко А.М., Максименко А.В.

	
	Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины, Киев

	09:55-10:20
	Структура и свойства разнородных титан-алюминиевых сварных соединений, полученных лазерной сваркой

	
	Шелягин В.Д.1,2, Бернацкий А.В.1, Сиора А.В.1, Бердникова Е.Н.1, Сидорец В.Н.1, Спивак В.М.2, Билецкий А.И.1,2

	
	1Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины, Киев
2НТУУ «Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского», Киев

	10:20-10:45
	Гибридная система для электронно-лучевого испарения и ионного распыления

	
	Кузьмичёв А.И.1, Устинов А.И.2, Руденко А.Э.2, Дрозд И.М.1

	
	1НТУУ «Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского», Киев 2Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины, Киев

	10:45-11:10
	Влияние динамики управляемых перемещений элементов технологической системы на точность перемещения лазерного луча при сварке и наплавке крупногабаритных деталей

	
	Комбаров В.В.1, Коваленко А.Н.2, Цегельник Е.В.3, Аксёнов Е.А.3,
Погудина О.К.3

	
	1Научно-производственная фирма ООО «ХАИ-Инжиниринг», Харьков

2ГП «Конструкторское бюро «Южное» им. М.К. Янгеля», Днепр

3Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ», Харьков


	11:10-11:35
	Кофе-брейк

	11:35-12:00
	Электронно-лучевая плавка экономнолегированных сплавов на основе титана

	
	Ахонин С.В.1, Марковский П.Е.2, Березос В.А.1

	
	1Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины, Киев 

2Институт металлофизики им. Г.В. Курдюмова НАН Украины, Киев

	12:00-12:25
	Дослідження особливостей процесів формування зварних з’єднань при лазерному зварюванні сталей і сплавів у різних просторових положеннях

	
	Шелягін В.Д.1,2, Бернацкий А.В.1, Сіора О.В.1, Шуба І.В.1, Набок Т.М.1,

Сидорець В.М.1, Співак В.М.2, Білецкій А.І.1,2

	
	1Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины, Киев
2НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Київ

	12:25-12:50
	Влияние конденсационных многослойных защитных покрытий на циклическую прочность сплава ВТ-6

	
	Микитчик А.В., Рудой Ю.Э., Луговской Ю.Ф.

	
	МЦЭЛТ, Киев

	13:00-14:30
	Обеденный перерыв

	
	

	
	Председатель – д-р Махненко О.В.

	14:30-14:55
	Микро-упрочнение границ наплавленных слоев в изделиях, получаемых методом электроннолучевой наплавки

	
	Хохлова Ю.А.1, Ковальчук Д.В.2, Туник А.Ю.1, Хохлов М.А.1

	
	1Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины, Киев 
2ЧАО «НВО Червона Хвиля», Киев

	14:55-15:20
	Особливості застосування комбінованих лазерно-ливарних процесів при виготовленні біметалів

	
	Головко Л.Ф., Романенко В.В., Блощицин М.С., Салій С.С., Саленко А.О.

	
	НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Київ

	15:20-15:45
	Post-processing of SLM-fabricated INCONEL 718 parts by mechanical surface treatments

	
	Lesyk D.A.1, Martinez S.2, Mordyuk B.N.3, Dzhemelinskyi V.V.1, Lamikiz А.3, Prokopenko G.I.3

	
	1NTUU «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv 
2University of the Basque Country, Bilbao, Spain
3G.V. Kurdyumov Institute for Metal Physics of the NASU, Kyiv

	
	

	14:30-15:45
	Сессия стендовых докладов

	1
	Метрологічні аспекти застосування променевих технологій в хірургії

	
	Антонова-Рафі Ю.В.1,2, Худецький І.Ю.1,2

	
	1Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Київ
2НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Київ

	2
	Влияние режимов электронно-лучевой сварки на структуру и свойства сварных соединений жаропрочного псевдо - α - титанового сплава

	
	Григоренко С.Г., Белоус В.Ю., Таранова Т.Г., Вржижевский Э.Л.

	
	Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины, Киев

	3
	Моделирование неравновесных свойств электродуговой плазмы

	
	Жовтянский В.А., Лелюх Ю.И., Ткаченко Я.В.

	
	Институт газа НАН Украины, Киев

	4
	Особенности ВАХ электрической дуги, горящей между испаряющимися электродами 

	
	Жовтянский В.А.1, Колесникова Э.П.2, Лелюх Ю.И.1, Ткаченко Я.В.1

	
	1Институт газа НАН Украины, Киев

2НТУУ «Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского», Киев


	5
	Проблема моделирования электрической дуги в двухтемпературном приближении

	
	Жовтянский В.А., Лелюх Ю.И., Ткаченко Я.В.

	
	Институт газа НАН Украины, Киев

	6
	Відновлення працездатності нафто-газодобувних свердловин виготовленням радіальних каналів з використанням лазерного випромінювання

	
	Лівандовський А.В., Головко Л.Ф.

	
	НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Київ

	7
	Синтез наночастиц оксида железа методом электронно-лучевого осаждения в вакууме

	
	Литвин С.Е.1, Курапов Ю.А.1, Важничая Е.М.2, Стельмах Я.А.1,

Романенко С.М.1, Оранская Е.И.3

	
	1Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины, Киев

2ВГУЗ «Украинская медицинская стоматологическая академия», Полтава

3Институт химии поверхности им. А.А. Чуйко НАН Украины, Киев

	8
	Порівняльний аналіз якості 3D друку виробів з пластмас з використанням SLA та FDM технологій

	
	Масючок О.П., Юрженко М.В., Демченко В.Л., Кораб М.Г.

	
	Інститут електрозварювання Є.О. Патона НАН України, Київ

	9
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